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Химические науки
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В современном направлении нанотехноло-
гий особую актуальность приобретает развитие 
методов модификации поверхности в дисперс-
ных системах химическими соединениями раз-
личных классов для улучшения свойств мате-
риалов. Значительной проблемой при создании 
полимерных нанокомпозитов является получе-
ние максимальной степени гомогенизации (дис-
пергирования) наполнителя и его оптимальная 
ориентация в матрице полимера. Для повыше-
ния степени дисперсности наноструктур при-
меняют физико-химическое модифицирование 
поверхности углеродных наночастиц прививкой 
полярных групп, интенсивное перемешивание 
в сочетании с ультразвуковой обработкой. 

Полимерные композиционные материалы 
с углеродными наноструктурами в качестве на-
полнителя позволяют варьировать их физико-
механические, электропроводящие свойства, 

термостойкость и другие эксплуатационные ха-
рактеристики. 

В качестве полимерной матрицы обычно ис-
пользуются полиолефины, полиэфиры, эпоксид-
ные смолы. В качестве армирующего материала 
для полимеров наиболее перспективны углерод-
ные наноструктуры, получаемые при каталити-
ческом пиролизе углеводородов в газовой фазе. 
Применение углеродных наноструктур (выпол-
няющих роль наполнителя и катализатора поли-
меризации) позволяет проводить синтез нано-
композитов, как при полимеризации мономеров 
на поверхности модифицированных углеродных 
структур, так и нанесением из расплава или рас-
твора полимера.

Принимая во внимание основополагаю-
щую роль межфазной поверхности и меж-
фазного взаимодействия в формировании 
и проявлении комплекса свойств дисперсных 
систем, в настоящей работе акцент сделан на 
изучении наноструктурных особенностей вза-
имодействия полимеров с твердой межфазной 
поверхностью при интенсивном механиче-
ском воздействии в широком ультразвуковом 
диапазоне. Установлено влияние совместного 
воздействия полимеров и механоактивации 
на эффективность модификации поверхности 
углеродных структур. 
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Производство сухих гранулированных за-
втраков на основе растительного сырья с добав-
лением молочной сыворотки дает возможность 
использовать для питания не только молочный 
белок, но и получать новые пищевые продукты 
заданного состава и свойств, обладающие повы-
шенной питательной ценностью – вследствие 
обогащения их содержащимися в добавках ми-
кро- и макроэлементами, витаминами и т.д.

Анализ литературы в области получения 
сухих пищевых продуктов показывает, что ра-
циональным вариантом при создании новой 
технологии гранулированных завтраков можно 

считать такой, при котором получение конеч-
ного продукта достигается соответствующим 
аппаратурным оформлением процесса близким 
к технологии производства сухих концентратов. 
Осуществление такой технологии возможно на 
основе создания сухого продукта в гранулах, 
с добавлением сухой или сгущенной молочной 
сыворотки. Следует отметить, что теоретиче-
ские и технологические аспекты производства 
инстантированных гранулированных завтраков 
остаются малоизученными и актуальными на 
сегодняшний день.

В настоящее время в пищевой промыш-
ленности резко возросли требования, предъяв-
ляемые к качеству конечного продукта. В том 
случае, когда он представляет собой многоком-
понентную смесь дисперсных материалов, его 
физико-механические показатели во многом 
определяются качеством проведения процесса 
смесеобразования.

Сложность осуществления процесса сме-
шивания зависит в первую очередь от агрегат-
ного состояния смешиваемых компонентов. Для 


