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Сравнение поведения разных металлов по 
тангенсу угла наклона левой ветви кривой уста-

лости, записанному в виде отношения d
dN

σ  явля-

ется сложным, так как в каждый последующий 
момент описанная функция насыщается. Таким 
образом, обычные координаты σ – N не явля-
ются удобными. Удобными координатами яв-
ляются логарифмические. Они удобны тем, что 
кривые усталости, в сущности, превращаются 
в прямые. Факторы, определяющие природу 
усталости, так или иначе влияют на положение 
кривой в координатах lgσ – lgN, поэтому наклон 
tgαw может выступать как характеристика, ото-
бражающая физические явления, происходящие 
в поверхностных слоях образцов (деталей), ко-
торые имеют свойства, отличные от свойств глу-
бинных слоев материала.

Для исследований были изготовлены об-
разцы небольшого диаметра (5 и 10 мм) и пло-
ские (3х3 мм) с десятикратной длиной. Ис-
пытания образцов обрабатывались методом 
математической статистики с построением 
«спрямленных» кривых усталости по уравнению:  
lg σ = (lg σ)0 – tgαwlgN при удовлетворительном 
коэффициенте корреляции (Ккор).

Сталь марки 30ХГСН2А является одним из 
лучших материалов в смысле показателя сопро-
тивления усталости и повреждаемости поверх-
ности. Для этой стали в закаленном состоянии 
tgαw = 0,08723 при испытании плоских образ-
цов; tgαw = 0,1299 и tgαw = 0,09257 при вращении 
круглых изогнутых образцов диаметром 10 мм. 
Вид испытания мало сказался на величине пока-
зателя сопротивления усталости. Отжиг тех же 
круглых образцов привел к небольшому ухуд-
шению показателя tgαw и к более значительно-
му уменьшению абсолютного значения предела 
усталости на базе, превышающей 106 циклов. 
Увеличение абсолютных размеров образцов 
приводит к ухудшению показателя сопротивле-
ния усталости. 

У стали 30ХГСН2А выявлена закономер-
ность соответствия показателя сопротивления 
усталости и повреждаемости материала по-
верхностных слоев образца. Соблюдается пра-
вило: чем больше повреждаемость, тем хуже 
сопротивляется материал усталости (боль-
ше tgαw). Зависимость tgαw =  f(Ф) не прямо- 
линейная.
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За показатели сопротивления усталости при-
няты: наклон левой ветви кривой усталости (tgαw) 
и повреждаемость поверхности (Ф). Наклон tgαw 
чутко реагирует на интенсивность процесса уста-
лости, проходящего в конструкционном материале. 
В то же время параметр tgαw коррелирует с образо-
ванием полос скольжения, возникающих на поверх-
ности Ф материала при циклических нагрузках.

Целью работы являлось определение зако-
номерностей изменения показателей сопротив-
ления усталости стали 12Х18Н12Т в зависимо-
сти от влияния частоты циклов нагружения.

Для исследований были изготовлены цилин-
дрические образцы небольшого диаметра (5 мм) 
с десятикратной длиной. Испытания осуществля-
лись по схеме консольного изгиба с вращением. 

У стали 12Х18Н12Т наблюдается довольно 
четкое разграничение кривых усталости, полу-
ченных в результате испытаний при разных ча-
стотах нагружения, однако слишком большой 
разницы в параметрах циклической прочности 
при изменении от 46,7 до 233,3 Гц нет. Кри-
вые усталости располагаются практически па-
раллельно, с увеличением частоты нагружения 
циклическая прочность уменьшается. Иссле-
дование изменений структуры показывает, что 
при ω = 46,7 Гц полосы скольжения не наблюда-
ются, при довольно больших значениях долго-
вечности. С увеличением частоты приложения 
нагрузки начинают наблюдаться изменения 
в структуре: при ω=100 Гц видны незначитель-
ные полосы скольжения, а при ω=233,3 Гц они 
начинают появляться довольно рано. Следует 
отметить, что в первом случае уровень напря-
жений вдвое больше, чем во втором и в полтора 
раза выше, чем в третьем. Полосы скольжения 
исключительно прямолинейны и не развиты.

Согласно полученным результатам, сталь 
12Х18Н12Т показывает ухудшение сопротивления 
усталости с ростом частоты циклов нагружения (ω) 
и уменьшение значения предела усталости.
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Для достижения требуемых физико-меха-
нических свойств детали машин и конструкций 
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подвергаются поверхностному упрочнению. 
Химико-термическая обработка, повышая твер-
дость, износостойкость, задиростойкость, ка-
витационную и коррозионную стойкость и соз-
давая на поверхности деталей благоприятные 
остаточные напряжения сжатия, увеличивает 
надежность и долговечность машин. В то же 
время, ХТО создает градиент напряженно- де-
формированных состояний, при которых не-
избежно возникают значительные внутренние 

напряжения, приводящие к короблению и рас-
трескиванию деталей.

Целью работы является оценка чувствитель-
ности сталей к трещинообразованию на основа-
нии расчетного углеродного эквивалента.

Для оценки чувствительности сталей к тре-
щинообразованию в процессах тепловой обра-
ботки предлагается использовать, как достаточ-
но надежный, углеродный эквивалент:

, 

В основе которого лежит влияние легиру-
ющих элементов на коэффициент теплопрово-
дности стали, причем, это соотношение реко-
мендуется применять для сталей, максимальное 
содержание элементов в которых не превышает 
0,9 % С; 1,1 % Mn; 1,8 % Si; 1,8 % Cr; 5,0 % Ni; 
0,5 % Mo; 2,0 % W; 0,25 % V; 0,5 % Ti; 2,0 % Al. 
В соответствии с последним соотношением ста-
ли разделяют на 5 групп: 1 и 5 – наименее и наи-
более чувствительная (Сэкв < 0,55 и Сэкв > 1,3); 
2,3 и 4 соответственно имеют Сэкв = 0,55 – 0,75; 
0,75 – 0,90 и Сэкв = 0,9 – 1,2.

Анализ соотношений показывает, что наи-
большее влияние на чувствительность к трещи-
нообразованию оказывает углерод, однозначно 

высокое воздействие оказывают марганец, хром 
и кремний, в наименьшей степени влияют ни-
кель и медь, роль влияния некоторых элемен-
тов, в частности молибдена и ванадия, весьма 
противоречива. Недостатками углеродных эк-
вивалентов являются невозможность учета со-
вместного воздействия легирующих элементов, 
которое в высоколегированных и сложнолеги-
рованных сталях зачастую оказывает решаю-
щее влияние на склонность к трещинообразо- 
ванию.

Расчетным путем установлено, чем больше 
разница углеродного эквивалента между по-
верхностью и центром, тем меньше вероятность 
возникновения трещин.

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,  
Франция (Париж), 15-22 октября 2013 г.
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В плазме крови интактных животных со-
держание общего белка, веществ средней мо-
лекулярной массы (ВСММ) и мочевины состав-
ляет 81,7 ± 3,07 г/л, 0,548 ± 0,10 усл. ед. и 8,0 ± 
0,26 ммоль/л соответственно. Оптическая плот-
ность алифатических альдегид- и кетон-дени-
трофенилгидразонов нейтрального характера, 
регистрируемых при длинах волн 356 и 370 нм 
составляет 0,355 ± 0,04 ед. и 0,361 ± 0,02 ед.; 
основного характера, регистрируемых при 
430 и 530 нм – 0,226 ± 0,02 ед. и 0,029 ± 0,01 ед. 
соответственно. Результаты наших исследова-
ний показали изменения показателей окисли-
тельной модификации белков в плазме крови 
после однократного внутрибрюшинного вве-
дения нитроглицерина (1 мг/кг). Так, через 
3 ч содержание общего белка в плазме крови 

снижается на 25,3 % (р < 0,001). При этом уве-
личиваются ВСММ и уровень мочевины на 
16,0 % (р < 0,05) и в 3 раза (р < 0,001) соответ-
ственно по отношению к контрольной группе. 
Содержание алифатических альдегил-динитро-
фенилгидразонов (ДФНГ) нейтрального харак-
тера, регистрируемые при длине волны 356 нм, 
возрастает на 36,0 %, а кетон-денитрофенилги-
дразонов, при регистрации 370 нм, – на 26,3 %. 
Содержание ДФНГ основного характера, реги-
стрируемые при длинах волн 430 нм и 530 нм, 
уменьшается на 18,0 % и 7,0 % соответствен-
но по отношению к контролю. Наблюдается 
сильная прямая корреляционная связь (r = 0,8;  
р < 0,05) между уровнем общего белка плазмы 
крови и алифатическими альдегид-динитрофе-
нилгидразонами основного характера (при дли-
не волны 430 нм). Между показателями общего 
белка и кетон-динитрофенилгидразонами ос-
новного характера (при 530 нм) плазмы крови 
наблюдается сильная обратная корреляционная 
связь (r = -0,6; р < 0,05). После однократного 
внутрибрюшинного введения нитроглицерина 
(1 мг/кг) через 24 ч содержание общего белка 
в плазме крови снижается на 34,3 % (р < 0,001), 


